Aktuelle Liste aller Priifverfahren éEDAG

im flexiblen Akkreditierungsbereich
Versuch Boblingen

Ausgabestand: 09.11.2022

als Ergdnzung der
Anlage zur Akkreditierungsurkunde
D-PL-11061-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Urkundeninhaber:

EDAG Engineering GmbH

Kreuzberger Ring 40, 65205 Wiesbaden
fur das Laboratorium

Versuch Boéblingen
SchickardstraBBe 60, 71034 Boblingen

Liste aller Prufverfahren
im flexiblen Akkreditierungsbereich
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Aktuelle Liste aller Priifverfahren
im flexiblen Akkreditierungsbereich

Ausgabestand: 09.11.2022

=JEDAG

Versuch Boblingen

Priufverfahren im flexiblen Geltungsbereich

Fach- Norm oder Einschrankungen einaefiihrt
. Prifverfahren / Titel der Norm / Prifvorschrift zum 9 auf Grundlage von
bereich .. am
Ausgabestand Prufverfahren
Umgebungseinflisse - Teil 2-38: Kat. 3:
Klima DIN EN 60068-2-38 | Prufverfahren - Prufung. Z/IAD: . 09.11.2022 | DIN EN 60068-2-38
2022-09 Zusammengesetzte Prifung,
) 2010-06
Temperatur/Feuchte, zyklisch
Umgebungseinflisse - Teil 2-64: Kat. 3:
. . DIN EN 60068-2-64 | Prufverfahren - Prifung Fh: Schwingen, -
Vibration 2020-09 Breitbandrauschen (digital geregelt) und Aufler Anhang C | 02.08.2021 2D(I)I(\)lgE(l)\l460068-2-64
Leitfaden )
Umweltprifungen - Teil 2-78: Kat. 3:
. DIN EN 60068-2-78 | Prufungen - Priifungen Cab: Feuchte -
Klima 2014-02 Warme, konstant -- 10.02.2017 2D(I)I(\)le(l)\lgﬁ0068-2-78
(zurlickgezogene Norm) )
Road vehicles — Environmental conditions .
ISO 16750-3 and testing for electrical and electronic AuBer Kat. 1.
Vibration . Kapitel: 02.08.2021 DIN EN 60068
2012-12 equipment — 423 -2-6, -2-64, -2-27, -2-80
Part 3: Mechanical loads o ’ ’ ’
Road vehicles — Environmental conditions Auler Kat. 1:
. ISO 16750-4 and testing for electrical and electronic Kapitel: DIN EN 60068
Klima 2010-04 equipment — 54,55, 02.08.2021 | 5.4, 22-2, -2-14, -2-30, -
Part 4: Climatic loads 5.8,5.10 2-38, -2-78
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